








Fugen

Um Risse im Natursteinbelag zu verhindern, ist der schwimmende
Estrich durch den Einbau von Fugen in maéglichst rechteckige Felder
zu unterteilen. Die Fugen sind als Bewegungsfugen auszubilden.
Fugen sind bei allen Verengungen, bei einspringenden Ecken und
grossen Flachen und bei Seitenverhéltnissen grosser als 1:2 — bzw.
1:1.5 mit Fussbodenheizung — notwendig. Die Fugen sind auf den
Verlauf der Fussbodenheizung und das Fugenbild des Natursteinbe-
lags abzustimmen, um den asthetischen Anspriichen Rechnung zu
tragen. Kleinere Feldergréssen mit einer gleichméassigen Beheizung
sind grundsétzlich von Vorteil. Dies erfordert eine intensive Planung
unter Einbezug des Heizungstechnikers, des Herstellers des Estrichs
und des Verlegers des Natursteinbelags (Abb. 4). Die Koordination
der verschiedenen Unternehmer tbernimmt der planende Architekt
oder die Bauleitung.

Abb. 4

Joints

Pour éviter des fissures dans un revétement de sol en pierre, la
chape flottante sera subdivisée en plusieurs champs, si possible rec-
tangulaires, par des joints de dilatation. De tels joints sont indispen-
sables pour tous les rétrécissements, angles rentrants et grandes
surfaces ainsi que pour des revétements dont le rapport des cétés
est supérieur a 1:2, resp. 1:1.5 pour des revétements avec chauf-
fage par le sol. Les joints seront disposés en fonction du tracé des
tubes de chauffage par le sol et des joints du revétement de pierre
afin de tenir compte des exigences esthétiques. Des champs rela-
tivement petits avec un chauffage régulier sont préférables. Cette
opération nécessite une étude approfondie en étroite collaboration
avec le chauffagiste, le chapiste et le poseur du revétement de sol
en pierre naturelle (fig. 4). La coordination entre les différents entre-
preneurs est assurée par |'architecte concepteur ou par la direction
des travaux.

Fig. 4

Planung der Fugen:
Maoglichkeiten (Gegebenheiten)
ausnUtzen!

Beispiel A

Fussbodenheizleitungen

moglichst nicht durch die Fuge ziehen
1 Bewegungsfuge elastisch

2 Heizleitung

Beispiel B

Nischen im Estrich durch Fuge trennen
1 Bewegungsfuge elastisch

2 Starre Fuge

Beispiel C

Bei diagonal verlegten Naturstein-
beldgen: Fugen von Ecke zu Ecke ziehen
1 Bewegungsfuge elastisch

Beispiel D

Etude des joints;
tirer parti des possibilités existantes!

Exemple A

Faire en sorte, si possible, que les
conduites de chauffage ne traversent
pas un joint

1 Joint de dilatation élastique

2 Conduite de chauffage

Exemple B

Dissocier les niches dans la chape par
un joint

1 Joint de dilatation élastique

2 Joint rigide

Exemple C

Pour des dallages posés en diagonale:
tirer des joints d’un angle a l'autre

1 Joint de dilatation élastique

Rundung an engster Stelle abfugen
1 Bewegungsfuge elastisch

Gefélle

In Nass- oder Feuchtrdumen, beispielsweise in Duschen oder Gar-
deroben, sind Gefalle und Entwasserungen erforderlich. Das Gefélle
ist im Untergrund anzuordnen (Abb. 5). Aus hygienischen Griinden
und zur Sicherstellung der Gleitfestigkeit darf das Wasser auf dem
Bodenbelag nicht liegen bleiben. Die Oberflachen der Natursteine
mUssen in der Regel bearbeitet werden, um eine ausreichende
Gleitfestigkeit nach Empfehlung der bfu zu erreichen. Zudem sollte
die Reinigung schnell und effizient durchfihrbar sein. Bei der Wahl
des Natursteinbelages muss auf das Reinigungsverhalten mit saure-
haltigen Produkten sowie auf das Verfarbungspotenzial des Steines
geachtet werden.

Exemple D
Joint en arrondi a I’'endroit le plus étroit
1 Joint de dilatation élastique

Pente

Dans des locaux humides ou mouillés, a savoir des locaux de douche
ou des vestiaires par exemple, il est indispensable de prévoir une
facon de pente et un systéme de drainage. La facon de pente sera
réalisée par le support lui-méme (fig. 5). Pour des raisons d’hygiene
et de sécurité antidérapante, I'eau ne doit pas stagner sur le revéte-
ment de sol. La surface des pierres naturelles doit en général étre
traitée pour atteindre une sécurité antidérapante suffisante selon les
recommandations du bpa. Les travaux de nettoyage doivent en outre
pouvoir s’effectuer d’'une maniére rapide et efficace. Lors du choix
du revétement en pierre naturelle, on tiendra compte du comporte-
ment au nettoyage avec des produits acidiferes et du potentiel de
décoloration de la pierre.

Abb. 5
Belagsaufbau in Nassrdaumen wie 6ffent-
lichen Duschen, Saunen usw.
1 Natursteinplatte
2 Abschluss mit Fugendichtungsmasse
3 Blech
4 Randstreifen (weich)
5 Gefalle
6 Tragender Untergrund
7 Geféllsmortel
8 Trittschalldd@mmung
9 Wasserisolation
10 Natursteinplatte
11 Verlegemortel
12 Starre Fuge
13 Schwimmender Estrich

Fig. 5
Structure du revétement dans locaux hu-
mides tels que bains publics, saunas, etc.
1 Dalle en pierre naturelle
2 Fermeture par masse d’étanchéité
pour joints
3 Tole
4 Bande de bordure (molle)
5 Pente
6 Support
7 Mortier de pente
8 Isolation phonique
9 Isolation contre I'eau
10 Dalle en pierre naturelle
11 Mortier de pose
12 Joint rigide
13 Chape flottante




4 Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Verlegearten

Geschliffene und polierte Natursteinplatten werden meist vom Werk
verlegefertig geliefert. Die Dickentoleranz betragt 10 Prozent, wobei
es auch genauer kalibrierte Platten gibt. Beldge werden deshalb viel-
fach im Dinnbett- oder Mittelbettmortel-Verfahren auf Ausgleichs-
schichten und schwimmende Estrichen geklebt. Dinnbettmortel
werden in einer Dicke von etwa 3 bis 5 mm mit dem Zahnspachtel
auf den Untergrund aufgetragen. Mittelbettmortel weisen Dicken bis
zu 15 mm auf und werden zur Hauptsache ebenfalls mit dem Zahn-
spachtel aufgebracht.

Gespaltene und grob bearbeitete Natursteinplatten werden im Mor-
telverfahren verlegt. Diese Verlegeart stellt bei Natursteinbeldgen im
Verbund die herkdmmliche, klassische Methode dar. Die Dicke des
Mortelbetts sollte nicht gross schwanken und idealerweise etwa 25
bis 30 mm betragen. Eine Dicke von 15 mm sollte nicht unterschrit-
ten werden. Schwimmende Konstruktionen lassen sich auch im
Mortelverfahren verlegen.

Anforderungen

Natursteinplatten fir Bodenbelage werden nicht zuletzt aus dsthe-
tischen Griinden ausgewahlt. Damit der Belag als Einheit wirkt,
muss der Verleger die Natursteinplatten mit viel Fingerspitzengefuhl
arbeiten. R

Wichtig ist, dass sich der Natursteinleger zuerst einen Uberblick tber
Farbe und Struktur der gelieferten Natursteinplatten verschafft. Er
kann dann durch geschickte Kombination der unterschiedlichen Na-
tursteinplatten verhindern, dass «Nester» oder «\Wolken» entstehen.
Platten, die nicht in das Gesamtbild passen, und solche mit Rissen,
abgebrochenen Kanten oder anderen Fehlern scheidet der versierte
Verleger aus. Je nach Steinmaterial sind jedoch kleine Kanten- und
Eckendefekte nicht vermeidbar.

4.2 Natursteinbodenbelidge im Verbund

Verlegung

Fur die fest mit dem Untergrund verbundenen Natursteinbelage

kommen zwei Verlegearten zur Ausflhrung:

— Die Natursteinplatten werden im Mortelverfahren direkt auf dem
Untergrund verlegt.

— Die Natursteinplatten werden im Dinnbett- oder Mittelbettver-
fahren auf eine Ausgleichsschicht, die mit dem Untergrund fest
verbunden ist, aufgebracht.

Anforderungen an den Untergrund

Um einen festen Verbund mit dem Untergrund zu erzielen, muss
dessen Oberflache frei von Schmutz und Zementmilchresten sein
und eine ausreichende Zugfestigkeit aufweisen. Die Haftfestigkeiten
von verschmutzten oder nicht tragfdhigen Untergrinden lassen sich
in der Regel durch «Haftvermittler» nicht verbessern. Gute Haft-
festigkeiten zum Untergrund sind vor allem beim Aufbringen von
Ausgleichsschichten erforderlich. Beim Mértelverfahren sind hohe
Haftzugfestigkeiten zum Untergrund weniger wichtig.

Anforderungen an den Verlegemdrtel beim Mértelverfahren

Die Konsistenz des Verlegemortels muss ein schnelles und leichtes
Verdichten zulassen. Eine vollflachige und kompakte Verbindung
zwischen Bodenplatte und Mortel ist besonders wichtig, wobei der
Haftverbund durch eine Haftbrlicke sichergestellt wird. Schwierig-
keiten bei der Verdichtung ergeben sich bei zu steifem Mortel und
insbesondere bei zu dickem Mértelbett. Bei zu plastischem Mortel
besteht andererseits die Gefahr, dass die Natursteinplatten beim Ver-
legen wegschwimmen. Ist das Mortelbett dicker als 50 mm, ist eine
Ausgleichsschicht zu empfehlen. Dasselbe gilt bei der Ausbildung
von Gefallen, die nicht bereits in der Unterkonstruktion vorhanden
sind. Die Ausgleichsschicht kann so ausgebildet werden, dass der
Natursteinbelag im Dinnbett- oder Mittelbettverfahren aufgebracht
werden kann. Die Ausgleichsschicht muss in diesem Fall kraftschlls-
sig mit dem Untergrund verbunden sein und der Beanspruchungs-
gruppe Il der Norm SIA 252, Industriebodenbeldge, entsprechen.

Fugen und Gefélle

Bewegungsfugen im Untergrund sind im Natursteinbelag an der ge-
nau gleichen Stelle zu Gbernehmen. Sie sind mit Metallprofilen abzu-
grenzen. Bewegungsfugen missen in Feucht- oder Nassbereichen
immer an den Hochpunkten liegen. Die Geféallsneigung richtet sich
nach der Bearbeitungsklasse des Natursteinmaterials. Die Verlegeart
und Plattengrésse wie auch die Ebenheit bestimmen wesentlich die
Funktionstilichtigkeit der Entwéasserung.

Im Gegensatz zu den Natursteinbeldgen auf schwimmenden Estri-
chen sind keine weiteren Bewegungsfugen erforderlich.

4 Exécution

4.1 Généralités

Modes de pose

Apres pongage et polissage, les dalles en pierre naturelle sont géné-
ralement livrées prétes a la pose. La tolérance d’épaisseur est de 10
pour cent, mais il existe également des dalles de calibre plus précis.
Les dalles sont souvent posées sur la couche de compensation ou
la chape flottante par I'intermédiaire d'un lit de mortier mince ou
moyen. Les lits minces seront appliqués sur le support a la spatule
dentée sur une épaisseur de 3 a 5 mm. Les lits moyens pourront
avoir jusqu’a 15 mm d’épaisseur et seront en régle générale appli-
qués aussi a la spatule dentée.

Les dalles clivées et grossierement travaillées seront posées au
mortier. Ce mode de pose est la méthode classique ordinairement
utilisée pour des revétements en pierre naturelle avec couche
d’adhérence. L'épaisseur du lit de mortier ne variera pas fortement
et se situera de préférence entre 25 et 30 mm. On ne descendra pas
au-dessous d’une épaisseur de 15 mm. Les constructions flottantes
peuvent également se poser au mortier.

Exigences requises

Le choix de la pierre naturelle pour réaliser un revétement de sol se
fait en définitive aussi pour des raisons esthétiques. Afin que le dal-
lage ait un aspect uniforme, le poseur doit faire preuve de beaucoup
de doigté.

Il est en I'occurrence important que le carreleur examine soigneu-
sement la couleur et la structure des dalles livrées. Moyennant une
combinaison judicieuse des différentes dalles, il peut éviter que le
dallage présent des «nids» ou des «nuages». Le carreleur chevronné
éliminera les dalles qui pourraient faire mauvais effet ou qui présen-
tent des fissures, des arétes cassées ou d’autres défauts. En fonc-
tion de la qualité de la pierre, il n‘est toutefois pas possible d’éviter
de petits défauts au droit des arétes et des angles.

4.2 Revétements de sol en pierre naturelle avec couche
d’adhérence

Pose

Deux modes de pose entrent en ligne de compte pour des revéte-

ments en pierre naturelle solidaires de leur support:

— Les dalles sont posées au mortier directement sur le support

— Les dalles sont posées par l'intermédiaire d'un lit de mortier
mince ou moyen sur une couche de compensation solidaire du
support

Exigences requises pour le support

Pour assurer une bonne liaison avec le support, celui-ci sera dé-
crassé et débarrassé des résidus de lait de ciment; il présentera
une résistance suffisante a la traction. La force d’adhérence de
supports sales ou malsains ne peut généralement pas étre amé-
liorée par un «agent adhésif». Il est surtout nécessaire de pouvoir
compter sur une bonne adhérence au support pour la pose de
couches d’égalisation et de compensation. Une contrainte élevée
d’adhérence de traction est moins importante pour |"application
d’une couche de mortier.

Exigences requises pour le mortier de pose

La consistance du mortier de pose doit se préter a un compac-

tage rapide et léger. Une liaison compacte a pleine surface entre

la dalle et le mortier est particulierement importante, celle-ci étant
en 'occurrence assurée par un pont adhésif. Des difficultés peu-
vent surgir au moment du compactage lorsque le mortier est trop
consistant et, notamment, lorsque le lit de mortier est trop épais. Par
contre, lorsque le mortier présente une consistance trop plastique,
on court le risque de voir les dalles «flotter» lors de la pose. Si le lit
de mortier présente une épaisseur supérieure a 50 mm, il est recom-
mandé de prévoir une couche de compensation. Il est également
nécessaire de prévoir une pareille couche de compensation pour
réaliser une fagon de pente lorsque celle-ci nest pas déja intégrée

a l'infrastructure. La couche de compensation sera réalisée de sorte
que le revétement en pierre naturelle puisse se poser sur un lit min-
ce ou moyen. Dans ce cas, la couche de compensation sera indéfec-
tiblement liée au support et correspondra au groupe de sollicitation
[l selon la norme SIA 252, Revétements de sols industriels.

Joints et pente

Les joints de dilatation du support seront tres exactement repris
dans le revétement en pierre naturelle et délimités par des profilés
meétalliques. Les joints de dilatation situés dans des zones humi-
des seront toujours disposés au droit des points les plus élevés du
revétement. La pente sera subordonnée a la classe de traitement
de la pierre naturelle. La capacité d’évacuation de |'eau est essen-
tiellement déterminée par le mode de pose ainsi que le format et la
planéité des dalles.

Contrairement aux revétements en pierre naturelle posés sur
chape flottante, il n"est pas nécessaire de prévoir d’autres joints de
dilatation.



4.3 Natursteinbodenbelidge auf schwimmenden Estrichen

Verlegung

Auf schwimmenden Estrichen werden geschliffene und polierte,

aber auch sehr eben gespaltene Natursteinplatten heute vorwiegend
im DUnnbett- oder Mittelbettverfahren aufgeklebt. Die Verlegung im
Mortelverfahren kommmt in der Regel fur gespaltene und grob bearbei-
tete Natursteinplatten zur Anwendung.

Anforderungen an den Untergrund

Schwimmende Estriche werden vorwiegend aus zementgebundenen
oder kalziumsulfatgebundenen Mérteln hergestellt. Auf die Ober-
flachen der Estriche werden die Natursteinplatten direkt aufgeklebt.
Bei schwimmenden Estriche ist eine Unterteilung in Felder, die durch
Bewegungsfugen abgetrennt sind, besonders wichtig. Die einzelnen
Felder sollen sich besonders bei Fussbodenheizungen maoglichst
unabhangig voneinander in alle Richtungen verformen kénnen. Die
Fugen im Estrich missen geradlinig und rechtwinklig zueinander
ausgebildet sein.

Vor dem Verlegen des Natursteinbelags lassen sich die richtige Lage
und die fachgerechte Ausfliihrung der Fugen im schwimmenden
Estrich wie auch die Oberflachenfestigkeit und Ebenheit des Estrichs
einfach Uberprifen. Es ist auch leicht zu kontrollieren, ob alle Randab-
schllisse mit einem weichen, mindestens 8 mm dicken, vollstandig
durchgehenden Randstreifen ausgebildet sind. Der Randstreifen und
die Plastikfolie missen mindestens in der voraussichtlichen Belags-
dicke Uber den Estrich hinausragen. Zwischen Estrich und allen Rand-
anschlissen darf keine Mortelverbindung vorhanden sein.

Auf fehlerhaft ausgefiihrten und auf alten, gerissenen Estrichen
lassen sich Natursteinbelédge auf einer Entkoppelungsschicht verle-
gen, um das Rissrisiko zu reduzieren. Heute werden auf dem Markt
verschiedene Systeme zur Entkoppelung des Natursteinbelags an-
geboten. Zu beachten ist, dass bei entkoppelten Natursteinbeldgen
auf Bewegungsfugen nicht verzichtet werden kann. Die Fugen sind
grundsatzlich an den in der Norm SIA 251:2008 festgelegten Berei-
chen anzulegen. Von Vorteil ist, dass die Bewegungsfugen auf die
Fugen im Natursteinbelag abgestimmt werden kénnen.

Anforderungen an die Verlegung

Starre Verbindungen zwischen Fugen und bei Anschlussbauteilen
sind unbedingt zu vermeiden. Die Natursteinplatten sind deshalb mit
gentigendem Abstand von den abgetrennten Anschlussbauteilen zu
verlegen. Es ist darauf zu achten, dass der Kleber und der Fugenmor-
tel nicht in die Bewegungsfugen und in die Randstellstreifen fliesst.
Starre Mortelverbindungen mussen auch beim Versetzen der Sockel-
platten unbedingt verhindert werden.

Bewegungsfugen und die Verbindungen zwischen Bodenbelag

und Sockelplatten sind mit elastischen Fugendichtungsmassen zu
schliessen. Geschickt angeordnete Fugen dirfen zur Raumuntertei-
lung ohne weiteres gezeigt und beispielsweise mit Fugenprofilen
ausgebildet werden.

5 Besondere Probleme

5.1 Risse im schwimmenden Estrich

Risse in Natursteinbeldgen flihren haufig zu Beanstandungen. Die

Ursachen der Risse sind meistens auf zu wenig, falsch angeordnete

oder nicht richtig ausgebildete Bewegungsfugen zurlickzufihren. Die

Rissbhildungen kénnen weitgehend verhindert werden, wenn folgen-

de Bedingungen eingehalten werden:

— Bei allen Verengungen und einspringenden Ecken sind im Estrich
Bewegungsfugen anzuordnen.

— Rechteckige Felder dirfen bei zementgebundenen Estrichen
ohne Fussbodenheizung eine maximale Lange von 8 m und ein
Seitenverhéltnis von 1 zu 2, mit Fussbodenheizung eine maxi-
male Seitenldnge von 6 m und ein Seitenverhéltnis von 2 zu 3
aufweisen. Calciumsulfatestriche mit Fussbodenheizungen mis-
sen nach Norm SIA 251:2008 ebenfalls durch Bewegungsfugen
in Felder unterteilt werden. Die maximale Seitenlange darf bei
einem Seitenverhaltnis von 2 zu 3 maximal 8 m aufweisen.

— Die Dicke und die Biegezugfestigkeit des Estrichmortels sind auf-
grund der Beanspruchung nach Norm SIA 251:2008 festzulegen
und einzuhalten. Bei Fussbodenheizungen muss die Nenndicke
um den Heizleitungsdurchmesser vergrossert werden. Die Mini-
maldicke des Estrichs gemass Norm 251 darf nicht unterschritten
werden.

— Die Dicke des Estrichs muss so gleichmassig wie moglich sein.
Es ist deshalb wichtig, dass bereits die Warme- oder Trittschall-
démmung auf ebener und fester Unterlage verlegt wird. In der
Unterkonstruktion dirfen keine Locher und Erhebungen sein.
Leitungen auf der rohen Unterkonstruktion sind einer kompakten
und festen Mortel- oder Dammschicht einzulegen. Unebene Un-
terkonstruktionen dirfen nicht mit unterschiedlich dicken Damm-
platten geschiftet werden.

— Werden gréssere Flachen mit ungleich hohen Unterkonstruk-
tionen mit unterschiedlich dicken Ddmmschichten ausgeglichen,
muss der Estrich an der betreffenden Stelle abgefugt werden.

— Der Estrich muss sich méglichst unbehindert verformen kénnen.
Dies wird durch den Einbau einer Folie zwischen Dammschicht
und Estrich erreicht. Die Folie ist eben und faltenfrei zu verlegen.

4.3 Revétements de sol en pierre naturelle sur chapes
flottantes

Pose

Sur des chapes flottantes, on pose généralement aujourd’hui, sur lit
de mortier mince ou moyen, des dalles en pierre naturelle poncées
et polies, mais aussi avec surface plane de clivage. Les dalles clivées
et grossierement travaillées sont généralement posées au mortier.

Exigences requises pour le support

Les chapes flottantes seront généralement exécutées avec des
mortiers liés au ciment ou au sulfate de calcium. Les dalles en pierre
naturelle seront collées directement sur la surface de la chape. Avec
des chapes flottantes, il est particuliérement important de procéder
a une subdivision en différents champs dissociés par des joints de
dilatation. Avec des installations de chauffage par le sol tout spécia-
lement, on veillera a ce que les champs puissent se déformer dans
tous les sens et, si possible, indépendamment les uns des autres.
Les joints seront rectilignes et perpendiculaires les uns aux autres.
Avant de procéder a la pose du revétement en pierre naturelle, on
vérifiera la disposition et I'exécution dans les regles de I'art des
joints de la chape flottante ainsi que la résistance superficielle et la
planéité de celle-ci. On vérifiera également si tous les raccordements
latéraux sont bien munis de bandes de bordure molles continues de
8 mm d’épaisseur au minimum. Les bandes et la feuille synthétique
seront relevées au-dessus de la chape au minimum sur |'épaisseur
totale probable du revétement. Aucun pont de mortier ne fera liaison
entre la chape et les raccordements latéraux.

Sur des chapes anciennes fissurées ou exécutées de maniere défec-
tueuse, les revétements en pierre naturelle peuvent étre posés sur
une couche de désolidarisation afin de limiter le risque de fissura-
tion. Divers systemes de désolidarisation du revétement en pierre
naturelle sont disponibles aujourd’hui sur le marché. La désolidarisa-
tion du revétement en pierre naturelle ne peut toutefois dispenser
de joints de dilatation. Les joints doivent étre disposés en principe
dans les domaines déterminés dans la norme SIA 251:2008. La
possibilité de faire coincider les joints de dilatation avec les joints du
revétement en pierre naturelle représente ici un avantage.

Exigences requises pour la pose

On évitera absolument des liaisons rigides entre les différents joints
ainsi qu’au droit des parties de construction adjacentes. Les dalles
en pierre naturelle seront donc posées en respectant une distance
suffisante par rapport aux parties de construction adjacentes. On
veillera a ce que la colle et le mortier de jointoyage ne coulent pas
dans les joints de dilatation et sur les bandes de bordure. On évitera
absolument toute liaison rigide de mortier, méme s’il est prévu de
poser des plinthes.

Les joints de dilatation ainsi que les joints entre le dallage et les
plinthes seront garnis avec une masse de jointoyage élastique. Des
joints bien disposés et par exemple munis de profilés pour dissocier
des surfaces peuvent sans autre rester apparents.

5 Problemes particuliers

5.1 Fissures dans la chape flottante

Des fissures du revétement en pierre naturelle donnent fréquem-

ment lieu a des réclamations. Leur origine est généralement imputa-

ble a des joints de dilatation en nombre insuffisant, resp. mal placés
ou mal exécutés. |l est possible d’éviter la formation de fissures
dans une trés large mesure a condition de respecter les points
suivants:

— Des joints de dilatation seront prévus au droit de tous les rétrécis-
sements et angles rentrants.

— Avec des chapes liées au ciment, sans chauffage par le sol, les
champs rectangulaires auront une longueur maximum de 8 m et
un rapport des cotés de 1 a 2; pour les chapes avec chauffage par
le sol, la longueur des cétés n‘excédera pas 6 m et un rapport
des cotés de 2 a 3. Conformément a la norme SIA 251:2008, les
chapes liées au sulfate de calcium et comportant une installation
de chauffage par le sol intégrée seront également subdivisées
en champs par des joints de dilatation. Leur longueur maximum,
avec un rapport des cotés de 2 a 3, serade 8 m.

— L’epaisseur et la résistance a la flexion du mortier de chape sont
a déterminer d’apres la sollicitation selon la norme SIA 251:2008
et doivent étre respectées. Avec des installations de chauffage
par le sol, I'épaisseur nominale sera augmentée du diametre des
conduites de chauffage. L'épaisseur minimale de la chape ne doit
pas étre inférieure a celle prescrite dans la norme 251.

— L’épaisseur de la chape doit étre aussi réguliere que possible. |l
est donc important que la couche d’isolation thermique et phoni-
que repose toujours sur un support plan et stable. La sous-cons-
truction ne présentera ni cavités ni renflements. Les conduites
et tuyauteries sur la sous-construction brute seront posées dans
une couche d’isolation ou de mortier compacte et ferme. Les
sous-constructions irregulieéres ne seront pas égalisées au moyen
de panneaux d’isolation d’épaisseur différente.

— Sides sous-constructions de surface importante et de hau-
teur différente sont égalisées au moyen de couches d’isolation
d’épaisseur différente, la chape sera subdivisée par des joints au
droit des raccordements correspondants de I’isolation.



— Bewehrungsnetze kénnen die Rissbildung nicht verhindern. Sie
reduzieren lediglich die Gefahr von Rissversatzen und Ablosun-
gen der Natursteinbelage.

Auch bei sorgféltiger Planung und Ausflihrung sind Risse in Estri-

chen und Natursteinbeldgen nie ganz auszuschliessen. Es ist deshalb

Pflicht, ausreichend viele Reserveplatten aus der Verlegelieferung

bereit zu halten.

5.2 Absenkungen von schwimmenden Estrichen
Absenkungen entlang der Belagsrander und insbesondere in den
Ecken sind auf die Rickverformung des aufgewdlbten, zementge-
bundenen Estrichs zurlickzufihren. Die Aufwdlbungen entstehen
durch das einseitige Trocknen des Estrichs verbunden mit dem
grésseren Schwinden der Oberflachenschicht. Dieses Aufwélben
ldsst sich nicht verhindern. Die spateren Absenkungen kénnen unter
ungunstigen Umstanden in den Ecken und entlang der Rander bis

7 mm betragen. Randabsenkungen entstehen aber auch durch den

sogenannten «Bimetalleffekt», wenn der Estrich nach dem Verlegen

der Natursteinplatten ein noch grosses Nachschwinden aufweist.

Mit den folgenden Massnahmen lassen sich die Absenkungen

reduzieren: .

— Modglichst geringes Schwindmass des Estrichs, d.h. kleiner Uber-
schusswassergehalt. Anzustreben ist deshalb eine Sieblinie von
0 bis 8 mm mit 300 kg/m? Zement.

— Gleichmassige Verdichtung des Unterlagsmortels Uber die ge-
samte Dicke des Estrichs.

— Die maximalen Absenkungen werden erst nach etwa drei Jahren
erreicht. Die Fugendichtungsmassen entlang der Randanschlts-
se sind deshalb so spat wie moglich anzubringen. Fugen, die
relativ rasch nach dem Verlegen des Natursteinbelags angebracht
werden, reissen oder |6sen sich wegen der meist unglnstigen
Fugenform vom Rand ab. In vielen Féllen, wo ein Eindringen von
Wasser nicht beflirchtet werden muss, kann auf die Ausfihrung
mit einer Fugendichtungsmasse verzichtet und die Fuge offen ge-
lassen werden. Auf gar keinen Fall darf die Fuge mit Mortel starr
verfugt werden.

5.3 Verfiarbungen

Naturstein ist ein pordser Baustoff. Flissigkeiten, dampfférmige
Stoffe und selbst feine Schmutzpartikel kénnen in die Poren des
Natursteins eindringen. Der Bodenbelag erhalt damit im Verlauf der
Zeit eine «Patina». Durch fehlerhafte Verlegung, falsche Behandlung
und ausfliessende aggressive Stoffe konnen im Naturstein flecken-
artige Verfarbungen auftreten, die den dsthetischen Wert des Belags
erheblich beeintrachtigen.

Insbesondere Sauren schadigen Kalksteine und Marmore sowie die
zementgebundenen Fugen. Die geschliffenen und polierten Oberfla-
chen werden angegriffen und verlieren an Glanz.

Feuchtigkeit aus dem Untergrund fihrt in Natursteinbelagen oft zu
einer Dunkelfarbung, die haufig fleckenartig auftritt. Diese Dunkel-
farbung geht bei der Trocknung meistens vollstandig zurick. Oft
werden Hydroxide und geléste Salze mit der Feuchtigkeit in die
Oberflachenschichten des Natursteinbelags transportiert. Nach dem
Trocknen des Wassers kristallisieren die Salze aus und treten je nach
Farbe des Steins sichtbar in Erscheinung. Die auskristallisierenden
Salze lassen sich je nach Loslichkeit nur schwer vom Natursteinbe-
lag entfernen. Helle Materialien sind grundsatzlich mit hellen Binde-
mitteln zu versetzen.

In zahlreichen Natursteinen sind Metallverbindungen eingelagert, die
sich unter Einwirkung von saurer und alkalischer Feuchtigkeit auflo-
sen konnen. Durch den Feuchtigkeitstransport wandern die geldsten
Metalle an die Oberflache und verbinden sich nach dem Austrock-
nen des Wassers mit Sauerstoff. Die sich bildenden Metalloxide
verfarben die Oberflache fleckenartig, was je nach Intensitat der
Verfarbung und Grundfarbe des Natursteins storend wirken kann.
Bekannt sind vor allem Gelbverfarbungen durch Eisenoxide in
Carraraplatten. Das Eisen wird durch alkalische Feuchtigkeit aus dem
fein verteilten Pyrit geldst und an die Oberflache transportiert. Die
durch die Carraraplatte hindurch diffundierende Feuchtigkeit stammt
aus dem noch nicht vollstandig ausgetrockneten Estrich. Um die
Gefahr der Gelbverfarbung zu reduzieren, dirfen Carraraplatten nur
im Dinnbettmortelverfahren auf vollstandig ausgetrocknete Estriche
verlegt werden. Bei Bodenheizungen besteht wegen des jahreszeit-
lichen Wechsels der Feuchtigkeit im Estrich immer eine gewisse
Gefahr fir Gelbverfarbungen in Carraraplatten.

Eine haufig anzutreffende Verfarbung in Natursteinplattenbelagen
entsteht an den Fugenflanken von Fugendichtungsmassen. Die
dunklen, streifenartigen Verfarbungen sind auf Weichmacher zurtck-
zuflihren, die aus der Fugendichtungsmasse ausdiffundieren. Durch
geeignete Wahl der Fugendichtungsmasse kann heute die Gefahr
dieser Verfarbung verhindert werden.

— La chape doit pouvoir se déformer aussi librement que possible,
ce qui sera le cas pour autant que |'on interpose une feuille entre
la couche d‘isolation et la chape. Cette feuille sera posée de fa-
con plane et sans faire de plis.

— Des treillis d'armature ne peuvent empécher la formation de
fissures. lls réduisent uniquement le risque de propagation des
fissures et de décollage du revétement en pierre naturelle.

Méme en apportant le plus grand soin a la planification et a

I’'exécution, il n"est jamais possible d’exclure totalement la formation

de fissures dans la chape et dans le revétement en pierre naturelle.

C’est pourquoi, il est impératif de prévoir dans la livraison des dalles

de réserve en nombre suffisant.

5.2 Affaissements de chapes flottantes

Les affaissements le long des bords du revétement et notamment

dans les angles sont imputables a la post-déformation en voUte de

la chape en ciment. Les déformations en vo(te sont provoquées par

un séchage unilatéral de la chape combiné a un retrait trop impor-
tant de la couche de surface. Une pareille déformation est inévita-
ble. Dans des conditions défavorables, les affaissements ultérieurs
peuvent atteindre jusqu’a 7 mm dans les angles et le long des bords.

L affaissement des bords peut provenir également de I'effet dit

bimétal, lorsque la chape présente un retrait encore plus important

apres la pose des dalles en pierre naturelle. Les mesures suivantes
permettent de réduire I'ampleur des affaissements:

— Faible teneur en eau excédentaire garantissant un retrait de la
chape aussi faible que possible. On optera donc pour une courbe
granulométrigue de 0 a 8 mm avec 300 kg de ciment par m3.

— Compactage régulier du mortier sur toute |I'épaisseur de la chape.

— Les affaissements maximaux n‘atteignent leur pleine ampleur
qu’apres trois ans environ. On attendra donc le plus longtemps
possible avant de mettre en place une masse d’étanchéité et de
jointoyage le long des raccordements latéraux. Les joints réalisés
relativement t6t aprés la pose du revétement en pierre naturelle
se fissurent ou se décollent du bord en raison de leur forme
généralement défavorable. Dans les nombreux cas ou il n’y a pas
a craindre d’infiltration d’eau on peut renoncer a un traitement
avec une masse d’étanchéité et laisser le joint ouvert. Les joints
ne seront en aucun cas scellés rigidement au mortier.

5.3 Décolorations
La pierre naturelle est un matériau poreux. Les liquides, les substan-
ces a |'état de vapeur et méme les fines particules de saleté peuvent
pénétrer dans les pores de la pierre naturelle. Avec le temps, le
revétement prend ainsi une patine. Si la pose n‘a pas été exécutée
dans les regles de I'art, resp. en cas de mauvais traitement ou sous
|’action d’agents agressifs, la pierre naturelle peut se décolorer et
présenter des taches qui portent fortement préjudice a la valeur es-
thétique du revétement.
Les acides sont tout spécialement nuisibles aux calcaires et aux
marbres ainsi qu‘aux joints a base de ciment. Les surfaces poncées
et polies sont attaquées et perdent leur brillant.
Sous I'action de I'humidité du support, les revétements en pierre
naturelle prennent souvent une coloration plus foncée, et des taches
peuvent fréquemment apparaitre. En regle générale, cette coloration
plus foncée et les taches éventuelles disparaissent complétement
lors du séchage. Des hydroxydes et des sels en solution sont sou-
vent transportés dans les couches superficielles d’un revétement
en pierre naturelle. Apres séchage de I'eau, les sels cristallisent et
peuvent transparaitre selon la teinte naturelle de la pierre. En fonc-
tion de leur solubilité, les sels cristallisés ne se laissent éliminer que
difficilement. Des matériaux clairs seront en principe posés avec des
liants clairs.
De nombreuses pierres naturelles renferment des combinaisons
métalliques qui peuvent se décomposer sous |'action d'une humidite
acide ou alcaline. Transportés par I'humidité, les sels dissous migrent
en surface et se combinent avec I'oxygéne aprés évaporation de
|’eau. Les oxydes métalliques ainsi constitués donnent alors naissan-
ce a des taches en surface qui peuvent étre génantes en fonction de
I'intensité de la décoloration et de la teinte naturelle de la pierre.
On connait surtout les décolorations jaunatres provoquées par les
oxydes de fer dans les dalles en marbre de Carrare. En I’'occurrence,
le fer est dissous par I'humidité alcaline a partir de la pyrite fine-
ment distribuée dans la pierre et transporté en surface. L’humidité
diffusant a travers la dalle en marbre de Carrare provient de la chape
qui n‘a pas encore completement séché. Pour réduire ce risque de
décoloration jaunatre, les dalles en marbre de Carrare seront posées
exclusivement sur lit de mortier mince et sur des chapes ayant
completement séché. En présence d'installations de chauffage par
le sol et en raison du cycle saisonnier de I'humidité dans la chape, il
existe toujours un certain risque de décoloration jaunatre des dalles
en marbre de Carrare.
Il est assez fréquent qu’une masse de jointoyage provoque des
décolorations dans un dallage en pierre naturelle. Les décolorations
foncées en bandes sont imputables aux émollients qui diffusent a
partir de la masse de jointoyage. Aujourd’hui, il est possible d"éviter
ce risque de décoloration moyennant un choix judicieux de la masse
de jointoyage.
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5.4 Reinigung

Natursteinbelage sind sehr pflegeleicht. Sie kdnnen mit dem Mopp
feucht aufgewischt werden. Neue Belage sind mdglichst nur mit
Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Die Patina
soll ungehindert entstehen kdnnen. Unbedingt zu beachten ist, dass
viele Steine nicht mit sauren Reinigungsmitteln behandelt werden
darfen. Impragnierungen sind in bestimmten Fallen empfehlenswert
(z.B. in Kiichen, Restaurants usw.), besonders bei geschliffenen oder
gespaltenen Natursteinbeldgen. Sie vermindern die Fleckenbildung
und erleichtern den Unterhalt. Imprégnierungen sollten nur durch
Fachfirmen appliziert werden. Sie dirfen bei neuen Belagen erst
einige Monate nach der Verlegung — nach vollstandiger Austrock-
nung — aufgetragen werden, am besten erst nach Ablauf der ersten
Heizperiode.

In der Regel empfehlen die Steinlieferanten spezielle Reinigungsmit-
tel fr den verlegten Bodenbelag. Wenn hartnackige Flecken nicht
mit den bewahrten Hausmitteln entfernen werden kénnen, emp-
fiehlt sich der Beizug einer auf Natursteine spezialisierten
Reinigungsfirma.

6 Verlegeschemas

5.4 Nettoyage

Le nettoyage et I'entretien de revétements en pierre naturelle sont
extrémement simples. Un nettoyage avec une serpilliere mouillée
est amplement suffisant. Le nettoyage d’un nouveau revétement ne
se fera si possible quavec de I'eau additionnée d’un produit de net-
toyage doux. La formation de patine ne doit pas étre entravée.

|l faut absolument tenir compte du fait que de nombreuses pier-
res ne doivent pas étre traitées avec des produits de nettoyages
acidiferes. Dans certains cas, il est recommandé de procéder a un
traitement d’imprégnation (par exemple cuisines, restaurants, etc.),
notamment avec des revétements polis et clivés. Une imprégnation
permet d’éviter la formation de taches et de faciliter I'entretien; elle
devrait en principe étre appliquée exclusivement par une entreprise
spécialisée. Sur un revétement neuf, elle ne sera appliquée qu‘au
bout de quelques mois apres séchage complet, de préférence a la
fin de la premiere période de chauffage.

En régle générale, les fournisseurs de pierres naturelles recomman-
dent des produits de nettoyage spéciaux pour le revétement de sol.
Si les produits ménagers éprouvés ne viennent pas a bout de taches
tenaces, il vaut mieux faire appel a une firme spécialisée dans le
nettoyage des pierres naturelles.

6 Schémas de pose

Quadratisch
(normal verlegt)

Carrés normaux

Quadratisch
(diagonal verlegt)

Carrés en diagonale

Englisch
(gleiche Plattenmasse)

Schottisch = Bahnen
(Plattenbreiten fest,

Dallage anglais
(dalles toutes pareilles)

Plattenlangen frei)

Dallage écossais =
bandes

(dalles de largeur
fixe et de longueur

| l ] ] | variable)
Romisch Wildformig
(vier verschiedene (finf verschiedene
Plattenmasse) Plattenmasse)
) 3

Dallage romain 1 Dallage brisé régulier
(quatre grandeurs 4 (cing grandeurs de
de dalles) g9

2 dalles)

3 l
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